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ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Χαρακτηριστική αντοχή 1. 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ 

    

Τυπική απόκλιση µονάδας 2. 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ 

    

Συντελεστής τυπικής απόκλισης 3. 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ 

    

Απαιτούµενη αντοχή 4. 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ 

    

Κατηγορία κάθισης 5. 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ 

    

∆ιάσταση µέγιστου κόκκου αδρανών 6. 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ 

    

Ελάχιστη ποσότητα τσιµέντου 7. 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ 

    

Μέγιστος λόγος Ν/Τ 8. 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ 

    

Σύνθεση αντλήσιµη 9. 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ 

    

Χρήση επιβραδυντή   10. 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ 

    

Χρήση ρευστοποιητή  11. 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ 

    

Επιχρισµένο  12. 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ 

    

Συµπύκνωση δοκιµίων  13. 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ 

    

Παράδοση 14. 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ 

    

 


